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Caro cliente,

A divisdao Renner Coatings leva seu extenso
know-how em tintas industriais através do Canal
Revenda oferecendo produtos diferenciados,
inovadores e tecnoldgicos.

Nossos produtos atendem com qualidade as
especificagcdes de pintura e revestimentos de
diversos substratos.

Este manual foi elaborado por nosso corpo técnico
para auxiliar a aplicacdo do produto Polidura PU
Piscina, informando de maneira clara e didatica
todo o passo-a-passo envolvido no uso do produto.
Além disso, descreve todos os cuidados que devem
ser tomados em todas as etapas de aplicagao e apdés
a conclusao do servico.

Caso ainda existam duvidas estamos a disposi¢cao
em nossos canhais de atendimento, e, se houver a
necessidade de mais informacdes consulte nosso
Boletim Técnico disponivel em
www.rennercoatings.com.

Boa leitura!
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RECOMENDACOES PARA
O SUCESSO DA PINTURA

Para o sucesso da aplicacao, é necessario
seguir rigorosamente as instrucoes de uso
do Boletim Técnico e caixa do produto.

Conheca as particularidades de piscinas
de fibra (com gel coat) e piscinas de
concreto. O tratamento da agua esta
intimamente ligado ao desempenho e
durabilidade do produto.

Correc¢des em piscinas de fibra devem ser
feitas por profissionais com produtos
adequados e obedecendo as
recomendacodes dos fabricantes. Com isso,
recomendamos o uso do REVRAN TTF 527
para isolar os produtos de correcdo.

FIQUE ATENTO!

Leia sempre as instrugoes

contidas na embalagem antes

de utilizar o produto.




COMO PREPARAR A SUPERFICIE:

FIBRA DE VIDRO
COM GEL COAT

CONCRETO NOVO

LPED & BRGNS e UM 210 Aguardar a cura do concreto por 30 dias.

até completa remocgao do brilho.

Lavar a superficie com agua para CONCRETO ANTIGO

retirar completamente o pé. .. . .
P P A superficie deve estar livre de: fissuras,

trincas, desplacamento, calcinacgao, sais
Secar com pano limpo ou soluveis, eflorescéncia ou sangramento.
aguardar secagem completa
ao ambiente.

Seguir as instrucdes abaixo para ambos:

Neutralizar a alcalinidade da
superficie lavando com solugao
de acido muriatico a 10%.

Enxaguar com agua
em abundancia.

REPINTURA SOBRE

antes da pintura.

S
@
Aguardar secagem completa PROPRIO PRODUTO OU

PRODUTOS SIMILARES

Lixar a superficie com
lixa 320 até completa
remocao do brilho e
Aguardar o tempo de cura executar a piptura )
indicado para o processo ] conforme orientagdes
de laminacdo. d anteriores..

FIBRA DE VIDRO LAMINADA

Apods esse tempo é necessario
selar a fibra laminada com o
primer Revran TTF 527.

Por fim, respeitando o intervalo
de pintura do Revran TTF 527
de 8h a 48h - aplicar o Polidura
PU Piscina.
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IMPORTANTE!
INICIAR O ENCHIMENTO DA PISCINA SOMENTE 72H DA FINALIZAGAO DA

APLICAGCAO, CONSIDERANDO TEMPERATURA DA AGUA IGUAL OU SUPERIOR A
25° E UMIDADE RELATIVA SUPERIOR A 60%.




PRINCIPAIS
FALHAS NO
PROCESSO

DE PINTURA,
SUAS CAUSAS

E COMO EVITAR:

A preparacao inadequada da
superficie e/ou uso incorreto
do produto pode causar falhas
e defeitos na pintura, como
descreve abaixo a:

NORMA ABNT NBR 15156:2015

DEFEITO/FALHA:
Qualquer altera¢cdo na pintura
que ocorra durante a aplicacdo

OU apOos a sua exposicdo que,
do ponto de vista técnico e/ou
estético seja indesejavel,
independentemente
de suas causas.

DESPLACAMENTO

CAUSA:

- Mistura na proporgao incorreta

- Falta de preparacao da superficie
- Espessura aplicada em excesso

- Intervalo de repintura vencido

SOLUCAO:

- Seguir as instrucoes de preparo

na embalagem do produto

- Limpeza e lixamento adequados
no preparo da superficie

- Controlar espessura das camadas

- Respeitar os intervalos de secagem

EMPOLAMENTO/BOLHAS

CAUSA:

- Superficie contaminada

- Substrato poroso nao selado

- Intervalo curto entre demaos

- Imersao antes da cura concluida

SOLUCAO:

- Lavagem prévia da superficie com
agua pressurizada

- Aplicacao de selante/reparador

- Seguir instrugdes de preparo da
embalagem ou Boletim Técnico

- Respeitar os intervalos de secagem



PRINCIPAIS
FALHAS NO
PROCESSO
DE PINTURA,
SUAS CAUSAS

E COMO EVITAR:

DESBOTAMENTO
OU MANCHAS

CAUSA:

- Excesso de cloro

- Dosagem de choque de cloro
- Piscina aquecida

- Piscina protegida com capa

SOLUCAO:

- Seguir as recomendacodes do fabricante
na aplicagao do cloro

- Observar as recomendacdes do Boletim
Técnico antes de iniciar aplicagao da tinta
- Uso da capa causa maior concentragao

de cloro

TESTE REALIZADO COM APLICACAO
DE CLORO EM EXCESSO

o TRATAMENTO INADEQUADO DA AGUA COM

EXCESSO DE CLORO OU DOSAGENS CONTINUAS
ALTERAM O PARAMETRO DA AGUA CAUSANDO
MACHAS E DESBOTAMENTO.
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LIDADE X DURABILIDADE 5
DA AGUA DA PINTURA

O Controle de qualidade da agua estd intimamente ligado a
durabilidade da pintura, portanto os principais par@metros de
controle da qualidade da agua de Piscina sdo: ph, Cloro Livre,

Cloro Residual, Alcalinidade, Dureza e Solidos Dissolvidos.

> {_gf- p 4

pH baixo (menor que 7,0):

pH alto (acima de 7,0): diminui favorece processos corrosivos na

a eficiéncia do cloro e favorece piscina e equipamentos, além

formacao de depésitos gerando de potenciais irritagdes na pele

turbidez na dgua - Isso requer humana. Nesta condic&o

entdo aumento da dosagem do também acelera o consumo de

produto quimico. cloro, havendo necessidade de
aumentar a dosagem do

composto.

.

A alcalinidade serve para manter o pH em faixa estavel e apropriada ao
uso. Valores altos ou baixos viao requerer dosagens elevadas de produtos
corretores, que vao desde barrilha (Na2CO3) bicarbonato de
- s6dio(NaHCO3) até acido cloridrico(muriatico).
ATENCAO!

Metais presentes em piscinas
abastecidas com agua de pogos ou
minas muitas vezes apresenta Valores ideais
coloragao ao apl’lcar cloro. Além de 80 para alcalinidade 120
alterar a cor da dgua causando um

efeito esteticolndeagiavel padem Dificil controle das variagoes Neste caso-a agua torna-se

de pH. Agua tende a provocar turva com pH alto;aumentando
corrosao dos equipamentos a formacgao de incrustagoes
da piscina. Elevado de carbono de calcio.
consumo de cloro. J

manchar roupas, paredes e fundo
da piscina. Além disso, o uso desta
dgua faz com que o consumo de
cloro seja maior.



ASPECTOS QUE INTERFEREM
NA VIDA UTIL DO REVESTIMENTO

As partes A e B (tinta e agente de cura)
devem ser bem misturadas e catalizadas
na propor¢cdo correta de mistura. A
diluicGo deve ser feita apos a catadlise,
fazendo a reacdo quimica que dara
maior resisténcia a pelicula.

Demdos em excesso e entrada em
imersdo prematura antes das 72h de
intervalo podem reduzir a resisténcia

do revestimento.

PREPARO DA SUPERFICIE:

Lixamento ndo apropriado, fibras
envelhecidas e nGo recompostas
(alta porosidade). Recomposi¢cdo

com gel coat ou massa poliéster e
ndo aguardar intervalo para pintura
(minimo 7 dias), desengraxamento
insuficiente da superficie.

FIBRA DE VIDRO E GEL COAT:

Correcées com fibra de vidro,
gel coat, etc.,, devem aguardar
o tempo de cura final destes
produtos e isolar a superficie
com Revran TTF 527.

EXCESSO DE CLORO:

Evitar hipercloragdo,

seguindo as
recomendacgoées do
fabricante na dosagem
correta.
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